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ПРОГРАММА

26(28 cентября 2005 г.

Новосибирск
Пятый семинар СО РАН ( УрО РАН «ТЕРМОДИНАМИКА 

И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

будет проведен в Институте неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (г. Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 3) 

26 ( 28 сентября 2005 г.

Заседания секций состоятся в конференц–зале института (3–й этаж I корпуса ИНХ СО РАН), сессии стендовых докладов в холле. 
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10.00 – 20.00
Регистрация участников семинара в холле ИНХ СО РАН (первый этаж I корпуса)

15.00 – Знакомство участников семинара с научными учреждениями

города Новосибирска

26 сентября 2005 г.

8.00 – 10.00          Регистрация участников семинара в холле конференц – 

                              зала (3–й этаж I корпуса)

10.00 – 10.20        Открытие семинара 

СЕКЦИЯ А: «Термодинамические исследования неорганических веществ и гетерогенных систем»

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ (конференц-зал ИНХ СО РАН)

	10.20–10.45
	ак. РАН В.А. Анциферов, В.И. Малинин, С.Е. Порозова, А.Ю. Крюков «Термодинамический анализ возможности получения ультрадисперсных порошков нитрида бора и алюминия методом сжигания аэровзвесей порошков металлов» (НЦПМ, Пермь)



	10.45–11.10
	И.А. Леонидов, М.В. Патракеев, д.х.н., проф. В.Л. Кожевников «Электрофизические и термодинамические свойства нестехиометрических двойных кобальтитов бария и РЗЭ» (ИХТТ УрО РАН, Екатеринбург)



	11.10–11.35
	А.А. Емельянов, В.А. Полубояров, А.Л. Бурка, З.А. Коротаева, Е.В. Великанов, чл.–корр. РАН Н.З. Ляхов «Исследование теплообмена в материале содержащем поглощающие, излучающие и рассеивающие частицы в процессе фазового перехода и абсорбции – десорбции кислорода» (ИТ СО РАН, ИХТТМ СО РАН, Новосибирск)



	11.35–12.00
	к.х.н. В.И. Косяков, Н.Л. Циркина, Л.Н. Козеева, 

Г. Краббес «Топологический анализ фазовых диаграмм Ln2O3–BaO–CuO» (ИНХ СО РАН, Новосибирск, Institute of Solid State Physics and Materials Research, Dresden, Germany)



	12.00–12.20
	ПЕРЕРЫВ
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	12.20–

12.45


	д.ф.-м.н., проф. А.И. Зайцев, Н.А. Арутюнян, С.Ф. Дунаев «Термодинамическое исследование квазикристаллообразующего расплава Al–Mn» (ЦНИИчермет, Химический факультет МГУ, Москва)



	12.45–13.10
	М.С. Афанасьев, к.ф.-м.н. А.Г. Черевко «Критерий применимости классической теории нуклеации» (СибГУТИ, Новосибирск)



	13.10–

15.00
	ОБЕД


ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ (конференц-зал ИНХ СО РАН)

	15.00–

15.25
	д.х.н., проф. В.И.Белеванцев «Место понятиям о формальных элементах, исходных и детальных компонентах в химико – термодинамическом моделировании состояний вещества в гомо– и гетерогенных системах» (ИНХ СО РАН, Новосибирск)



	15.25–

15.50
	к.ф.-м.н. В.Н. Наумов, Н.И. Мацкевич, А.И. Романенко, Ю.Г. Стенин «Термодинамика фазовых переходов и образование структурных неоднородностей в сверхпроводящих материалах (R)Ba2Cu3O6+x» (ИНХ СО РАН, Новосибирск)



	15.50–

16.10
	к.х.н. А.Н. Титов, С.Г. Титова, А.Н. Скоморохов, 

H. Mutka, И.Н. Аввакумов «Динамика решётки материалов с поляронной формой локализации носителей заряда» (ИФМ УрО РАН, ИМЕТ УрО РАН, УрГУ, Екатеринбург, ГНЦ РФ ФЭИ, Обнинск, Институт Лауэ – Ланжевена, Гренобль, Франция)
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	16.10–

16.35
	д.х.н. В.А. Логвиненко, В.Е. Федоров, В.П. Федин, 

В.А. Дребущак «Устойчивость кластерных соединений при нагревании. Термодинамический и кинетический аспекты» (ИНХ СО РАН, НГУ, Новосибирск)



	16.35–17.00
	к.ф.-м.н. П.П. Безверхий, В.Г. Мартынец, Э.В. Матизен «Расширенное масштабное уравнение состояния для описания поведения PVT – зависимостей и теплоемкости в критической области флюидов» (ИНХ СО РАН, Новосибирск)




17.00–19.00 Обсуждение стендовых докладов (секция А)

Стендовая сессия (секция А)

	A1
	Е.Б. Амитин, К.Р. Жданов

ФЛУКТУАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ДВУМЕРНЫХ И
КВАЗИДВУМЕРНЫХ СИСТЕМАХ ВБЛИЗИ ТОЧКИ МАГНИТНОГО РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ



	A2
	Е.Б. Амитин, К.Р. Жданов

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ДИСПРОЗИЯ ВБЛИЗИ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕЕЛЯ



	A3
	В.К. Афоничкин, Л.Г. Хрустова, В.В. Семеновых

ТЕРМОДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИОКСИДА УРАНА С РАСПЛАВАМИ СИСТЕМЫ Li2WO4 – Li2W2O7



	A4
	Б.Г. Базаров, А.Е. Сарапулова, Ж.Г. Базарова

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ В ТРОЙНЫХ СИСТЕМАХ МОЛИБДАТОВ Me2MoO4 – AMoO4 – Zr(MoO4)2, ГДЕ Me=Li, Na, K, Tl, A=Ca, Sr, Ba, Pb
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	A5
	Б.Г. Базаров, О.Д. Чимитова, Ж.Г. Базарова

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМАХ Tl2MoO4(Ln2(MoO4)3(Hf(MoO4)2, ГДЕ Ln=La, Tb, Er, Tm, Yb, Lu


	A6
	В.В. Банников

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ МАГНИТОРАЗБАВЛЕННЫХ ИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКСЫ СМЕШАННОЙ ВАЛЕНТНОСТИ


	A7
	В.В. Банников, В.Я. Митрофанов
ОСОБЕННОСТИ ДИФФУЗИИ ИОНОВ КИСЛОРОДА

В СОЕДИНЕНИИ NiO1–x


	A8
	А.С. Басин

ПРЕВРАЩЕНИЯ Наноструктур в жидких МЕТАЛЛАХ


	A9
	Г.А. Березовский, Д.П. Пищур, М.Б. Бушуев, Л.Г. Лавренова

ТЕПЛОЕМКОСТЬ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА(II)

С 1,2,4-ТРИАЗОЛАМИ



	A10
	М.А. Беспятов, В.Н. Наумов, П.А. Стабников, И.К. Игуменов

Низкотемпературные термодинамические

свойства трис-ацетилацетоната иридия

	A11
	Г.П. Быстрай
МЕТОД ФУНКЦИЙ ЛЯПУНОВА В АНАЛИЗЕ ОТКРЫТЫХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ



	A12
	Г.П. Быстрай, А.С. Ворох
ТЕРМОДИНАМИКА ЛОКАЛЬНО-НЕРАВНОВЕСНЫХ 

ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА МАССЫ




	Л.Я. Гаврилова Т.В. Аксенова, М.Ю. Плеханова, В.А. Черепанов, В.И. Воронин
ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМАХ La–M–Fe–O (M = Ca, Sr)
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	A14
	О.А. Голованова, Е.В. Россеева, В.Ю. Ельников, 
О.В. Франк-Каменецкая
Термодинамическое исследование возможности образования соединений, входящих в состав 

патогенных минералов




	A15
	И. Г. Григоров, Ю.Г. Зайнулин
ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ НАНОДИСПЕРСНОГО КАРБОТИТРИДА ТИТАНА ОТ РАДИУСА ЧАСТИЦ



	A16
	Д.А. Давыдов, А.А. Валеева, О.В.(Макарова, А.А.(Ремпель
ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ВАКАНСИЙ ПРИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ ПОРЯДОК-БЕСПОРЯДОК В МОНООКСИДАХ ТИТАНА И ВАНАДИЯ



	A17
	В.А. Дребущак, Ю.А. Ковалевская, И.Е. Пауков, Ю.В. Серёткин
КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДНО-КАТИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ В ЦЕОЛИТАХ



	A18
	В.А. Дребущак, А.И. Туркин
ТЕРМОДИНАМИКА ФАЗ С ПАРАМЕТРОМ ИНВЕРСИИ: 

ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ О Р–Т ПРОСТРАНСТВЕ



	A19
	К.В. Жерикова, Н.Б. Морозова, С.В. Сысоев, П.П. Семянников, С.В. Трубин, И.К. Игуменов
СИНТЕЗ И ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕТУЧИХ (–ДИКЕТОНАТОВ ГАФНИЯ(IV)



	A20
	А.И. Зайцев, Н.А. Арутюнян
УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ 
КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ФАЗ В СПЛАВАХ Al–Mn.



	A21
	Л.Н. Зеленина, Т.П. Чусова, Ю.Г. Стенин, А.А. Титов
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БРОМИДОВ

ГЕРМАНИЯ
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	A22
	Л.Н. Зеленина, Т.П. Чусова, Ю.Г. Стенин, В.В. Баковец
ТЕРМОДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ СУБЛИМАЦИИ,

ПЛАВЛЕНИЯ И ИСПАРЕНИЯ ФТОРОРГАНИЧЕСКИХ

ПРОИЗВОДНЫХ Hg , Ga, Si, P, As, Sb, Bi, Te


	A23
	П.Н. Иванов, Л.Н. Маскаева, В.Ф. Марков
Роль размерного эффекта при термодинамической оценке формирования твердых растворов замещения на основе PbS



	A24
	Е.А. Киселев, Н.В. Проскурнина, В.А. Черепанов
ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ

СТРУКТУРА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ В СИСТЕМЕ La–Fe–Ni–O


	A25
	Т.Е. Кокина, П.А. Стабников, П.П. Семянников, С.В. Трубин, С.В. Ларионов

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И МАСС-СПЕКТРЫ ХЕЛАТА 

Ni(изо-Bu2PS2)2 И ЕГО РАЗНОЛИГАНДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С 

2,2’-БИПИРИДИНОМ, 1,10-ФЕНАНТРОЛИНОМ



	A25
	Т.В. Куликова, Н.И. Ильиных, В.А. Быков, Г.К. Моисеев, К.Ю. Шуняев, В.Е. Сидоров
ТЕРМОДИНАМИКА СМЕШЕНИЯ РАСПЛАВОВ

СИСТЕМ Аl – (Се, La)



	A26
	Т.В. Куликова, Н.И. Ильиных, С.А. Ильиных, Г.К. Моисеев, К.Ю. Шуняев
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛИБДЕНА С ПЛАЗМООБРАЗУЮЩИМИ ГАЗАМИ



	A27
	С.М. Логвинков, Н.К. Вернигора, В.П. Шаповалов, Н.П. Бурак
Термодинамика фазовых равновесий системы

CaO – MgO – Al2O3 – SiO2 в решении проблем

керамического материаловедения
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	А28
	Н.И. Мацкевич, Th. Wolf, Т.Д. Карпова, Ю.Г. Стенин, 
М.Ю. Мацкевич, О.И. Ануфриева
СИНТЕЗ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

ЦЕРАТА СТРОНЦИЯ, ДОПИРОВАННОГО ИТТРИЕМ



	А29
	Н.И. Мацкевич Т.И. Чупахина, Г.В. Базуев, Ф.А. Кузнецов
СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ НОВЫХ ДОПИРОВАННЫХ ФАЗ BaCe1–xMxO3 (M = Ga, In)



	А30
	Н.И. Мацкевич, Th. Wolf, О.И. Ануфриева, М.Ю. Мацкевич, В.В. Бобко
ТЕРМОДИНАМИКА РЕАКЦИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С ВОДОЙ ДОПИРОВАННЫХ ИТТРИЕМ И ГАДОЛИНИЕМ

ЦЕРАТОВ СТРОНЦИЯ




	Н.И. Мацкевич, А.И. Романенко, О.Б. Аникеева, Th. Wolf
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ ФАЗЫ LuBa2Cu3Ox

	

	А32
	А.Б. Мешалкин , Б.И. Кидяров, А.Б. Каплун
ДИССОЦИАЦИЯ ЩЕЛОЧНО-БОРАТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПЛАВЛЕНИИ И ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ ИХ РАСПЛАВОВ



	А33
	А.Б. Мешалкин, А.Б. Каплун
ОЦЕНКА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В СИСТЕМЕ BaO–B2O3 ПО ДАННЫМ О ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЯХ




	В.Н. Наумов
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМОДИНАМИКЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ


	

	А35
	В.Н. Наумов, М.А. Беспятов
Модифицированное правило Крестова-Яцимирского для описания термодинамических функции неорганических материалов при низких температурах
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	А36
	В.Н. Наумов, М.А. Беспятов
термодинамические функции бета-дикетонатов при высоких температурах по данным низкотемпературной калориметрии



	А37
	В.Н. Наумов, Г.И. Фролова, Н.И. Мацкевич, Н.А. Немов, М.А. Беспятов

Явление «температурного эха» В сверхпроводниках RBa2Cu3O6 + x


	А38
	Н.А. Немов, В.Н. Наумов

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ И АНАЛИЗ МЕТОДАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВУХФАЗНОГО СОСТОЯНИЯ



	А39
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